


Casesde sucesso

Sistema de escoamento de lavagem de

A mineracdo é um ambiente em que se minério de ferro (Aperam, ex-Acesita)
utiliza muita agua. Usualmente, ndo se » Em aco carbono: 90 dias de vida util.
estuda o efeito corrosivo da umidade

nos materiais empregados, atentando-se » Em aco inox P410D: mais de
apenas a resisténcia ao desgaste 720 dias de vida util.

mecanico destes.

O gue € um aco inox? Onde usar? Aumento da vida dtil e da
con abilidade dos equipamentos.

Vagoes para transporte de minério
de ferro (empresa nacional de grande
porte do setor de mineragéao)

Trata-se de um ago com um minimo de O aco inox é lembrado para ambientes limpos,
10,5% de cromo que lhe confere a propriedade  com apelo estético ou ligados & assepsia, mas sua Reducéo dos custos/paradas » Fabricac&o: 1986.
de formacdo de uma camada passiva na, aplicacdo vai muito além. para manutencao.

, . » Vida util estimada: 50 anos.
aderente e autorregeneravel se removida. Isto

» A inddstria automobilistica (incluindo Menor agarramento de material
caminhdes e motocicletas) o e maior facilidade de limpeza. IndUstria de concreto
descobriu principalmente para os
sistemas de escapamento.

o faz mais resistente a corrosao na maioria dos
meios onde outros materiais falham. Outros
elementos de liga (Ni, Mo, Nb, Ti, N, C etc.)
sao adicionados para conferir propriedades

Aumento de produtividade e e ciéncia.

especi cas conforme a utilizagéo, criando » A industria quimica, petrolifera e alimenticia
diferentes tipos de acos inoxidaveis. para ambientes onde a resisténcia a

corrosao (que também se traduz em
Desempenho do ago inox maior assepsia) é requerida juntamente
com a resisténcia mecanica do aco.

» Testes piloto nas facas de caminhdes
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Figura 2 na resisténcia ao desgaste (Fig.2). (7)) » Em operacdo desde 2010.
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made for life

Durabilidade, qualidade

e confiabilidade .
O uso do aco inox na mineracao '



